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1 Omfattning

Detta kontrolimoment galler utrustning dar krav pa materialkvalitetsintyg anges i Teknisk
Specifikation.

2 Syfte

Att kontrollera att de material som anvénts i produkten 6verensstimmer med de materialdata som
anges i ritningar, detaljforteckningar och specifikationer.

3 Metod

Tillverkaren redovisar genom intyg att specificerad materialkvalitet innehalls.

4 Acceptanskriterier

Intyget skall omfatta alla delar som ingar i produkten eller de delar darav for vilka ett intyg
erfordras.

5 Dokumentering

Materialkvalitetsintyget skall som ett minimum innefatta:

e Kontrollerade objekt
Produkt, beteckning, antal, tillverkningsnummer samt hanvisning till Bestéllarens order.

e Ingdende material
Handelsbeteckning och kemisk beteckning.

o Tillverkare
Tillverkare av originalmaterialet.

e Behandling
Uppgifter om ytbehandling, kemisk eller annan behandling av originalmaterialet

e |dentitet

Identitet skall foreligga mellan de material som specificeras i ritningslista eller specifikation och
de material som verkligen anvants i produkten.
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e Datum och ansvarig kontrollant

e Godkannande

Dokumentet skall vara granskat och godkant enligt Tillverkarens eller laboratoriets interna
QA/QC-rutiner,

Approved by: TBE-Group



	Huvudmeny
	Sida 1
	KBE 100
	KBE EP Lista

